-PPLASTICS®
G R O UP

Jestesmy z najlepszymi 1S0 9001

POLIAMIDY PA 6G - PLYTY, WALKI ODLEWANE

DANE TECHNICZNE

Whatciwosé Metoda Jednostka  ppgG natur PA6G MO PA6G OL

pomiaru miary

Gestos¢ DINEN SO 1183-1 g/’ 1,15 1,15 1,14
Absorpcja wilgoci DINEN IS0 62 % 2,5 2,5 2
Palnos¢ (grubos¢ 3 mm /6 mm) UL9%4 - HB /HB HB /HB HB /HB
Wiasciwosci mechaniczne
Naprezenie przy granicy plastycznosci DINEN IS0 527 MPa 75 82 70
Wydtuzenie przy zerwaniu DINEN SO 527 % 45 35 50
Modut sprezystosci DIN EN1S0 527 MPa 3400 3500 3300
Udarnos¢ z karbem DINEN IS0 179 k) / m? 3 2,5 4
Twardo$¢ Shore'a DINEN IS0 868 scale D 83 83 82
Wrasciwosci termiczne
Temperatura topnienia 150 11357-3 °C 216 216 213
Przewodnosc cieplna DIN 52612-1 W/ (m*K) 0,25 0,25 0,25
Pojemnos¢ cieplna DIN 52612 k/ (kg * K) 17 1,7 1,7
Wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej DIN 53752 10¢/K 80 80 80
Dtugotrwata temperatura pracy - °C -40...110 -40...110 -40...110
Krotkotrwata temperatura pracy (maks.) = °C 170 170 160
0dpornos¢ na ciepto DINENISO 75, Verf. A, HDT °C 95 95 20
Wrasciwosci elektryczne
Stafa dielektryczna IEC 60250 - 3,7 - -
Wspdtczynnik strat dielektrycznych (50 Hz) IEC 60250 - 0,02 - -
Rezystancja wskrosna DINEN 62631-3-2 Q*m 10" - -
Rezystancja powierzchniowa DINEN 62631-3-2 0 10" - -
Liczba pordwnawcza tworzenia sig Sciezek petzania IEC60112 - 600 - -
Wytrzymatos¢ dielektryczna IEC 60243 kV/mm 20 = =

W Wszystkie dane zawarte w tej tabeli maja charakter wytacznie informacyjny, firma nie bierze za nie odpowiedzialnosci i zastrzega sobie prawo do zmiany tych danych w dowolnym momencie.

SKEADOWANIE OBROBKA MONTAZ

SKEADOWANIE

B najlepiej w skrzyniach lub na paletach zwracajac uwage na ptaskos¢ powierzchni magazynowej - nieréwne powierzchnie moga

doprowadzi¢ do trwatego odksztatcenia (wygiecia) skladowanych pétproduktow

B ze wzgledu na wrazliwos¢ tworzywa na wptyw promieniowania UV (jedynie modyfikacje w kolorze czarnym wykazuja
podwyzszona odpornos$¢ na UV) oraz absorpcje wilgoci, ktéra wptywa na parametry fizyko-mechaniczne, konieczne jest

przechowywanie tworzywa w pomieszczeniu zadaszonym, izolujagcym od wptywu czynnikéw atmosferycznych
B ze wzgledu na przewazajacy rodzaj obrébki (skrawanie) optymalna temperatura otoczenia winna wynosi¢ ok. 20°C

OBROBKA

B wszelkie metody obrébki widrowej (ciecie, wiercenie, toczenie, frezowanie, szlifowanie, heblowanie) z uwzglednieniem
wytycznych dla tworzyw sztucznych
B spawanie oraz klejenie (! Klejenie modyfikacji dodatkami smarujgcymi wymaga uprzedniego przeprowadzenia prob !)

www.plastics.pl
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Opublikowano w dniu 9.12.2024 r. Z dniem publikacji poprzednie cenniki traca waznosc.
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POLIAMIDY PA 6 - PLYTY,

DANE TECHNICZNE

Wiasciwos¢

Gestos¢

Absorpcja wilgoci

Palnos¢ (grubos¢ 3 mm /6 mm)
Wiasciwosci mechaniczne

Naprezenie przy granicy plastycznosci
Wydtuzenie przy zerwaniu

Modut sprezystosci

Udarnos¢ z karbem

Twardos¢ Shore'a

Wiasciwosci termiczne

Temperatura topnienia

Przewodnosc cieplna

Pojemnos¢ cieplna

Wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej
Dfugotrwata temperatura pracy
Krétkotrwata temperatura pracy (maks.)
0Odpornos¢ na ciepto

Wiasciwosc elektryczne

Stata dielektryczna

Wspétczynnik strat dielektrycznych (50 Hz)
Rezystancja wskrosna

Rezystancja powierzchniowa

Liczba pordwnawcza tworzenia sie $ciezek petzania

Wytrzymatos¢ dielektryczna

Metoda
pomiaru
DINEN IS0 1183-1
DINEN IS0 62
UL 94

DINEN1S0 527
DINEN 150 527
DINEN 150 527
DINEN1S0 179
DINEN 150 868

DIN 52612-1
DIN 52612
DIN 53752

DINEN IS0 75, Verf. A, HDT

1EC60250
IEC60250
DINEN 62631-3-2
DINEN 62631-3-2
IEC60112
IEC60243

Jednostka
miary
g/’

%

MPa
%
MPa
kJ/m?

scale D

°C
W/ (m*K)
K/ (kg *K)
10¢/K
°C
°C
°C

kV/mm

-PPLASTICS®

G R O UUP

Jestesmy z najlepszymi

PA6 natur

1,14
3
HB/HB

80
50
3200

82

220

0,23
17
90

160
75

39
0,02
10
10%
600
20

WALKI EKSTRUDOWANE

PA6 MO

1,14

HB/HB

80
50
3200

82

220

0,23
17
90

160
75

B Wszystkie dane zawarte w tej tabeli maja charakter wytacznie informacyjny, firma nie bierze za nie odpowiedzialnosci i zastrzega sobie prawo do zmiany tych danych w dowolnym momencie.

SKEADOWANIE OBROBKA MONTAZ

SKLADOWANIE
]

najlepiej w skrzyniach lub na paletach zwracajac uwage na ptaskos¢ powierzchni magazynowe;j - nieréwne powierzchnie moga
doprowadzi¢ do trwatego odksztatcenia (wygiecia) skladowanych pétproduktow
B ze wzgledu na wrazliwos¢ tworzywa na wptyw promieniowania UV (jedynie modyfikacje w kolorze czarnym wykazuja
podwyzszona odpornos¢ na UV) oraz absorpcje wilgoci, ktéra wptywa na parametry fizyko-mechaniczne, konieczne jest

przechowywanie tworzywa w pomieszczeniu zadaszonym, izolujagcym od wptywu czynnikéw atmosferycznych

B ze wzgledu na przewazajacy rodzaj obrébki (skrawanie) optymalna temperatura otoczenia winna wynosic¢ ok. 200C

OBROBKA

B wszelkie metody obrébki widrowej (ciecie, wiercenie, toczenie, frezowanie, szlifowanie, heblowanie) z uwzglednieniem

wytycznych dla tworzyw sztucznych

B spawanie oraz klejenie (! Klejenie modyfikacji dodatkami smarujacymi wymaga uprzedniego przeprowadzenia prob !)

Opublikowano w dniu 9.12.2024 r.Z dniem publikadji poprzednie cenniki traca waznosc.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 Par. 1 Kodeksu Cywilnego. 45
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-PPLASTICS®
G R O UUP

Jestesmy z najlepszymi

POLIAMIDY PA 66 - WALKI EKSTRUDOWANE

DANE TECHNICZNE

Wiasciwos¢

Gestos¢

Absorpcja wilgoci

Palnos¢ (grubos¢ 3 mm /6 mm)
Wiasciwosci mechaniczne

Naprezenie przy granicy plastycznosci
Wydtuzenie przy zerwaniu

Modut sprezystosci

Udarno$¢ z karbem

Twardo$¢ Shore'a

Wiasciwosci termiczne

Temperatura topnienia

Przewodnosc cieplna

Pojemnosc cieplna

Wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej
Dtugotrwata temperatura pracy
Krétkotrwata temperatura pracy (maks.)
0dpornos¢ na ciepto

Wrasciwosci elektryczne

Stata dielektryczna

Wspétczynnik strat dielektrycznych (50 Hz)
Rezystancja wskrosna

Rezystancja powierzchniowa

Liczba poréwnawcza tworzenia sig Sciezek petzania

Wytrzymatos¢ dielektryczna

Metoda
pomiaru
DINEN IS0 1183-1
DINEN IS0 62
UL 94

DINEN IS0 527
DINEN IS0 527
DINEN 150 527
DINEN IS0 179
DINEN IS0 868

150 11357-3

DIN 52612-1
DIN 52612

DIN 53752

DINEN 150 75, Verf. A, HDT

IEC60250
IEC60250
DINEN 62631-3-2
DINEN 62631-3-2
IEC60112
IEC60243

Jednostka

miary

g/’
%

MPa
%
MPa
kJ/m?

scaleD

°C
W/(m*K)
k) / (kg * K)
10°/K
°C
°C
°C

kV/mm

PA66 natur

1,15
28
HB/V2

85
50
3300

83

260

0,23
17
80

170
100

38
0,015
10
10%
600
25

1S0 9001

PA66 GF30 czarny

1,32
1,7
HB/HB

85

4500

86

260
0,24
15
50

200
150

38
0,015
10%
10"
550
25

W Wszystkie dane zawarte w tej tabeli maja charakter wytacznie informacyjny, firma nie bierze za nie odpowiedzialnosci i zastrzega sobie prawo do zmiany tych danych w dowolnym momencie.

SKEADOWANIE OBROBKA MONTAZ

SKLADOWANIE
]

najlepiej w skrzyniach lub na paletach zwracajac uwage na ptaskos¢ powierzchni magazynowej - nieréwne powierzchnie

moga doprowadzi¢ do trwatego odksztatcenia (wygiecia) sktadowanych pétproduktéw

B ze wzgledu na wrazliwos$¢ tworzywa na wptyw promieniowania UV (jedynie modyfikacje w kolorze czarnym wykazuja
podwyzszona odpornos¢ na UV) oraz absorpcje wilgoci, ktéra wptywa na parametry fizyko-mechaniczne, konieczne jest
przechowywanie tworzywa w pomieszczeniu zadaszonym, izolujagcym od wptywu czynnikéw atmosferycznych

B ze wzgledu na przewazajacy rodzaj obrébki (skrawanie) optymalna temperatura otoczenia winna wynosic¢ ok. 200C

OBROBKA

B wszelkie metody obrobki widrowej (ciecie, wiercenie, toczenie, frezowanie, szlifowanie, heblowanie) z uwzglednieniem

wytycznych dla tworzyw sztucznych

B spawanie oraz klejenie (! Klejenie modyfikacji dodatkami smarujacymi wymaga uprzedniego przeprowadzenia préb !)

www.plastics.pl
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Opublikowano w dniu 9.12.2024 r. Z dniem publikacji poprzednie cenniki traca waznosc.
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 Par. 1 Kodeksu Cywilnego.



